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Los compuestos ingenieriles de base cemento están reforzados por fibras dúctiles de PE (polietileno) o PVA (polivinilo de alcohol), las cuales se encuentran inmersas al azar en una matriz de cemento. La fibra dúctil representa típicamente el 2% del volumen total del compuesto. La ventaja que presentan los ECC es su alta ductilidad y capacidad de absorber energía.

Creep (Termofluencia)

El Creep se puede definir como el aumento en la deformación bajo una carga constante para un periodo de tiempo. Se divide en tres etapas.

Creep Primario: 

-viscoelasticidad

-generado por la migración de agua presente en los microporos.

-deformación recuperable.

-se modela según las cadenas de Maxwell y Kelvin (modelo en base a resortes y amortiguadores)

modelo para el creep primario
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Creep Secundario y Terciario:

-generado por el rompimiento y reestablecimiento de los enlaces a nivel microestructural (secundario) y por la formación de microgrietas en la matriz (terciario)

-deformación no-recuperable

-relación lineal entre deformación y esfuerzo para el secundario

-relación no-lineal para el terciario (factor de no-linealidad)

modelo creep secundario y terciario
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factor de no-linealidad para el creep secundario
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factor de no-linealidad para el creep terciario
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