[image: image1.png]Vulcanizacién. La vuicanizacién es un proceso quimico por el cual las moléculus det polimer
se unen mediante entrecruzamiento formando moléculas mayores y queda restringido el moy
miento molecular. En 1839 Charles Goodyear® descubrid un proceso de vulcanizacién para

caucho utilizando azufre y carbonato de plomo. Goodyear encontrd que cuando una mezcla ¢
caucho natural, azufre y carbonato de plomo se calentaban el caucho cambiaba de un muteri
termopléstico a uno elastomérico. Aunque adn hoy la reaccién del azufre con el caucho «
compleja y no s¢ entiende completamente, el resultado final es que algunos dobles enlaces en k
moléculas del poliisopreno se abren y forman entrecruzamientos con dtomos de azufre. como -
muestra en la Figura 9.41.
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Figura 9.42. Modelo
de entrecruzamiento de
las cadenas cis-1,4
poliisopreno por ios
dtomos de azutre
(negro).

The three-dimensional appearance of a short bit of 2 polyethylene molecule.




