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Mi-51G

Procesos Hidro/Electrometalurgicos
            Fecha de entrega      17 de Abril del 2006
Tarea 1
P1
A partir de los Gºf de los compuestos, construya el diagrama Eh-pH para los siguientes sistemas. Especificar en cada caso las zonas de estabilidad de los diferentes compuestos. Incluir también las líneas de estabilidad del agua.

Gacitúa – Ramirez – A. Lazo
: Au, AuO2, Au(OH)3, Au+3 y HAuO3-2
Gacitúa
: Utilizar concentración de cada ion de 10-1 M.

Ramirez: Utilizar concentración de cada ion de 10-3 M.

A. Lazo
: Utilizar concentración de cada ion de 10-5 M.

Torres – Lopez – Lara 
:  Fe, Fe2O3, Fe+2, Fe+3 y HFeO2-
Torres
: Utilizar concentración de cada ion de 10-1 M.

Lopez
: Utilizar concentración de cada ion de 10-3 M.

Lara
: Utilizar concentración de cada ion de 10-5 M.

Hernandez– P.Lazo – Castillo
: Zn, ZnO2-2, Zn+2 y ZnO

Hernandez
: Utilizar concentración de cada ion de 10-1 M.

P.Lazo
: Utilizar concentración de cada ion de 10-3 M.

Castillo
: Utilizar concentración de cada ion de 10-5 M.

Campos -  de la Quintana
: U, U+3, UO2, U3O8, UO2+2, U+4, UO3
Campos
: Utilizar concentración de cada ion de 10-1 M.

De la Quintana
: Utilizar concentración de cada ion de 10-3 M.
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