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Mi-51G

Procesos Hidro/Electrometalurgicos




07 de Abril del 2006

Laboratorio  nº1

1-. Basándose en los datos de potenciales de un electrodo de cobre versus un electrodo de referencia, obtenidos a diferentes concentraciones de cobre:

a) Determine el valor del potencial estándar de la reacción Cu+2 + 2e ( Cu.

b) Determine le valor de números de electrones de la reacción en base a los datos experimentales.

c) Determine la concentración de la solución incógnita.

d) Compare los valores obtenidos con los valores que hay en tablas y discuta el posible origen de las discrepancias que pueda encontrar.

2-. Basándose en la medición del potencial de un electrodo de platino versus un electrodo de referencia, en una solución conteniendo Fe+2 y Fe+3. Realice el mismo análisis que en la parte anterior.

3.- Según lo observado en la experiencia con el electrodo de calcopirita, describa el experimento en el laboratorio, de una explicaron de que lo que ocurre en la celda e indique las reacciones presentes.

Deben entregar una descripción de lo que se hizo en el laboratorio, los resultados experimentales y posterior análisis con los gráficos correspondientes.
Fecha de entrega lunes 17 de abril.

Universidad de Chile


Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas


Escuela de Ingeniería


Departamento de Ingeniería de Minas












































