Experiencia 1


Potenciales medidos para distintas concentraciones de Cu++.


Electrodo de trabajo: Electrodo de Cuo
Eletrodo de referencia: Electrodo Ag/AgCl

	E (Volts)
	[Cu++]

	0.067
	0.01 M

	0.078
	0.03 M

	0.088
	0.07 M

	0.094
	0.1 M

	0.083
	X M


Experiencia 2

Potenciales medidos para distintas razones Fe ++ / Fe +++ 
Electrodo de trabajo: Electrodo de Platino

Electrodo de Referencia: Electrodo Ag/AgCl

	E (Volts)
	Proporción Ferroso/Férrico

	0.473
	2:1

	0.495
	1:1

	0.516
	1:2

	0.543
	X


Experiencia 3

Potenciales medidos para experiencia con electrodo de calcopirita.

Electrodo de Trabajo: Electrodo de Calcopirita

Electrodo de Referencia: Electrodo Ag/AgCl 
Solución a pH = 1.6

Se agrego solución 0.10 M de Fe+3

	Potencial (Volts)
	

	0.312
	Sin Fe+3 

	0.374
	Con Fe +3

	0.450
	


