Clase 5

Tipos de curvas granulométricas

Sieve analysis
{U.S. Standard sieve)
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[Descripcion de tamanos

D10 . llamano correspondiente al 10% en masa que pasa
D30 . lamano correspondiente al 30% en masa que pasa

D60 - lamano correspondiente al 60% en masa que pasa

« Coeficiente de uniformidad (C,)
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Limites de Atterberg vy Indices de
consistencia

* Ya se discutio la importancia de la cantidad de agua en este
sistema trifasico llamado suelo. La idea de los limites de
Atterberg es comparar el contenido de agua actual del suelo
con limites importantes de acuerdo a su comportamiento
geomecanico. Estos limites son usados en la clasificacion
de suelos debido a que se correlacionan con propiedades
de ingenieria en suelos finos.

« En la actualidad se utilizan:
= Limite liquido (LL o w,)
= Limite Plastico (PL o wp)
= Limite de retraccion (SL o wg)

Limites de Atterberg

Mezcia fluida Estada liquido
de agua y.suelo
A Limite liquido, w;
g Estado pléstico
2
@ Lémite plastico, wp
3 .
S Estado semisolido
E
2 Limite de retraccion ws
o0 contraccion
Estado sblido

Suelo seco




« Limite liquido (LL): es el contenido de agua al cual el
suelo posee una resistencia all corte muy pequena y exhibe
un comportamiento de “fluido” cuando se remoldea o
perturba

« LLimite Plastico (LLP): es el contenido de agua en que
el suelo comienza a comportarse como un semi-soélido y se
agrieta es amasado en una tira

* Indice de Plasticidad (IP): es el rango de
humedad en que el suelo se comporta como un material
plastico (estado plastico)

IP=LL—-LP

+ Limite de liquidez (LI): indice para escalar el
contenido natural de humedad del suelo para determinar
Si se comportara como plastico solido o incluso como
liguido




Aparato de Casagrande (limite liquido)
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Soil specimen :
Moisture cans
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Limite Plastico (PL)
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Soil Specimen Moisture cans

SN

Spatula Ellipsoidal soil mass
Glass plate




Limite de retraccion

« Una arcilla saturada al secarse pierde humedad y
disminuye su volumen. Durante este secado se alcanza
una condicion en que bajo cierta humedad (limite de
retraccion) no existira una mayor disminucion de
volumen.
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Comportamiento generalizado de esfuerzo-

defermacion segun humedad

State: } solid ’ solid } Plastic solid ‘[ Ligisid
Water content: ‘L } J‘ ‘\
i 0 SL PL LL w (%)
iquidity
index: LI<0 LI=0 O L LI=1 LI>1
| :
’ i
T < e .
w=PL
Stress-strain:
w<PL
w=LL
w > LL

Actividad (A) de una arcilla

e IP
contenido - de - arcilla

« 0.75<A<1.25 Arcilla normal
« A<0.75 Arcilla inactiva
« A>1.25 Arcilla activa




