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Pregunta 1 (30%)
a)
Desarrolle, brevemente,  los factores que determinan la estructura cristalina de un cristal iónico binario.

b)
Considere el caso de metales puros: ¿Por qué la mayoría de ellos corresponden a las estructuras CCC y HC? ¿Qué controla el que se tenga una u otra de estas estructuras? ¿Porqué a veces los metales presentan otras estructuras, diferentes de CCC y HC?
c)
Explique qué entiende por Nodo, Red y Motivo de una Estructura Cristalina 3D. Desarrolle el caso del Zn.

Pregunta 2(30%)

Considere cristales metálicos cúbicos formados por átomos de radio R. Complete la siguiente tabla, haciendo explícito su procedimiento.

	
	Cristal CC (BCC)
	Cristal CCC (FCC)

	
	
	

	Densidad de los planos más densos, ρ(átomos/R2)
	
	

	Índices de Miller de los planos más densos, (hkl)
	
	

	Distancia interplanar de los planos más densos, d(hkl)
	
	

	
	
	

	Densidad de los planos paralelos a las caras, ρ(átomos/R2)
	
	

	Índices de Miller de los planos paralelos a las caras
	
	

	Densidad de las direcciones más densas contenidas en los planos paralelos a las caras
	
	


Pregunta 3 (30%)
a) Se tiene un haz de rayos X generado con un blanco (cátodo) de W. Este es un haz policromático que consiste en un fondo continuo y la raya K α del W. ¿Cómo se podría filtrar este haz policromático de modo de quedarse esencialmente con la raya Kα? Límitese a un diseño conceptual del filtro, explicando sus fundamentos. 
b) Explique el procedimiento para determinar la estructura cristalina de un polvo de un cristal. Suponga que hay una sola fase presente. Refiérase a montaje experimental, formación y principio de interpretación de la imagen, y procedimiento para llegar a resultados. 

Pregunta 4

a) Explique las etapas que se distinguen en el proceso de solidificación de un metal. 

b) ¿En qué consiste y qué se puede observar (un ejemplo) con microscopía electrónica de transmisión? 
c) ¿Cuáles son las condiciones que favorecen la formación de una solución sólida de sustitución?
