PAUTA de Laboratorio Nº1
Ensayo Tracción de Polímeros.
1. Portada, Índice e Introducción (0.0 pts):

No tiene puntaje pero su ausencia se penaliza, al igual que el orden y ortografía.

2. Objetivos (0.0 pts):

- Aprender a preparar una probeta.

- Familiarizar al alumno con el uso de la máquina de tracción.
- Estudiar el efecto de la composición (enlaces, meros, etc.) y la temperatura sobre las propiedades mecánicas.
3. Antecedentes (1.0 pts): Máximo 10 páginas.

a- Información de los materiales ensayados, es decir:

i. Composiciones química  
ii. Esquema de los enlaces y elementos constitutivos (radicales, etc).

iii. Temperatura de transición Vítrea y cadenas DP.

iv. Datos típicos de resistencia a la tracción.

v. Principales aplicaciones, dadas las propiedades mecánicas mecánica.
Materiales:

· Teflón

· Polietileno 
· Polipropileno
· Technyl (Nylon)
4. Procedimiento experimental (0.5 pts): Máximo 2 páginas.

Debe contener las especificaciones de equipos, materiales usados, dimensiones de

las probetas y método experimental, de manera tal que otro alumno de su mismo nivel

pueda reproducir la experiencia. Anexar la norma utilizada (la pueden buscar en la biblioteca o fotocopiarla del libro del laboratorio de tracción de polímeros, hablar con la encargada del laboratorio).
5. Resultados obtenidos (1.5 pts):

a- Variables de los ensayos que se mantuvieron constantes y las manipuladas.

b- Condiciones de ensayo de cada material (dimensiones, temperatura, etc).
c- Datos obtenidos, es decir, curvas y sus respectivos parámetros clásicos (fluencia, alargamiento máximo, etc.). 

6. Discusión de resultados (2.5 pts):

Aquí se EXPLICAN los resultados, tratando de responder a las interrogantes

planteadas en los objetivos. En este capítulo se refleja su real conocimiento y aporte.

Este debe contener al menos los siguientes puntos:

a- Analice el efecto de la composición sobre el coeficiente de roce, analizar este tópico según lo visto en la experiencia.

b- Analice y compare los parámetros clásicos de los distintos materiales y como los afectaría un aumento a aproximadamente 50ºC (analizar según tº transición vítrea). Muestre gráficos comparativos.
c- Explique el la causa de la variación de la temperatura de la probeta.

d- Compare los resultados obtenidos con los de referencia.

e-  Analice y compare la rotura de las probetas en las fotografías, basándose en todo lo descrito anteriormente.
7. Conclusiones (0.5 pts):

Debe responder brevemente a los objetivos. Cada conclusión, además, debe haber

sido discutida en el capítulo correspondiente, es decir, es básicamente un resumen de su

discusión.

8. Bibliografía (0.0 pts): su ausencia será penalizada

Detalles de los libros, documentos o páginas de Internet consultadas. Referencias.

Deben indicarse en el texto del informe, con números correlativos ([1], [2]…) en el

orden en que aparezcan.

NOTA1: El informe completo no podrá contener más de 30 páginas, incluyendo anexos.

NOTA2: La entrega del informe es exactamente 2 semanas a partir de la entrega de los datos. Se descontará 1,0 puntos por día de atraso con un máximo de 3 días.
NOTA3: La realización del informe en latex se premiará con 0.5 pts. En la nota final.
