
Corte – Trayectoria de esfuerzos



Ejemplo diagramas corte - momento



Agrietamiento



Ensayos



Tipos de refuerzo



Fuerzas en grieta diagonal



Diseño a Corte del Hormigón Armado

Donde 

Vc resistencia al corte proporcionada por el hormigón
Vs resistencia al corte proporcionada por el acero de refuerzo



Resistencia al corte del hormigón

Expresión simplificada

Expresión detallada

donde



Resistencia al corte del acero

Límite del aporte del acero de refuerzo

Lo que se traduce  en el siguiente límite global



Resistencia al corte del acero

si

Si no

Armadura mínima de corte

Requisitos para el espaciamiento máximo


