
Dislocaciones: Campos de 

esfuerzo, energía y 

dislocaciones parciales 



El mecanismo más importante de Deformación plástica en 

metales 

-Tracción. 

-Deformación plástica 
(irreversible) de un 
monocristal de Zinc, 
apropiadamente orientado. 



• Bandas de 

deslizamiento 

 

 



En los cristales, afortunadamente, no todo es 

perfecto 

En los cristales existen defectos , que bajo la 

acción de fuerzas externas, se mueven...  





Campos de esfuerzo alrededor de una dislocación 

Dislocación helicoidal 



Campos de esfuerzo alrededor de una dislocación 

Dislocación de Borde 



Energía de una dislocación 

Para una dislocacion helicoidal 

Para una dislocación de borde 



Dislocaciones parciales 
 

 

Una dislocación extendida b1 se puede descomponer en 2 parciales b2 y 

b3 si la energía de la b1 es mayor que la del sistema b2 y b3. Ademas, b1 

debe ser igual a la suma vectorial de b2+b3  

𝐺𝑏1
2  > 𝐺𝑏2

2 + 𝐺𝑏3
2 



FCC 



FCC 









• Un esfuerzo de corte puede producir desplazamientos atómicos tal que 

a un lado del plano (límite de macla), los átomos tienen posiciones que 

corresponde a la imagen especular de las posiciones del otro lado de la 

macla 

• La creación de maclas puede re-orientar favorablemente planos de 

deslizamiento de dislocaciones, tal que antes de ello el esfuerzo 

aplicado no alcanzaba el crítico para moverlas. 
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Deformación por Maclado (Twinning) 



Comparación  

movimiento D´s vs Maclado 

 



Maclas 


