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P1.- Del sistema  Pb-Bi (Fig. 1): 

 

a) Indique el nombre y la posición (Temperatura y Composición) de las diferentes reacciones presentes. 

b) Dibuje la curva de energía libre v/s composición a 150ºC. 

 

 

P2.- En la figura del diagrama A-B (Fig. 2): 

 

a) Complete las regiones de las fases presentes. 

b) Indique los tipos de reacciones que se producen en el sistema. 

c) Determine el porcentaje de eutéctico presente en la aleación 1 a temperatura ambiente. 

d) Describa el enfriamiento lento (con un dibujo) de la aleación 2 desde la fase líquida hasta la temperatura 

ambiente. 

e) Dibuje las microestructuras de la aleación 3 a 300, 700, T1 y 800°C. 

 

 

P3.- Del diagrama de equilibrio Fe-C (Fig. 3):  

 

a) Ubicar en el diagrama lo siguiente: Ferrita, bainita, austenita, cementita, martensita, perlita y ledeburita 

b) Indicar aproximadamente temperatura y composición a las cuales ocurren las siguientes reacciones: Eutéctico, 

peritéctico, eutectoide, peritectoide, compuesto intermetálico. 

c) Para un acero SAE 1040 a temperatura, dibuje un esquema representativo de las fases y/o estructuras presentes. 

d) Para el mismo acero a la misma temperatura, determine la masa de cada una de las fases presentes y determine la 

cantidad de carbono en la fase más abundante. 
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Fig. 1. Diagrama de fases Pb-Bi 
 

 
 
 

Fig. 2. Diagrama de fases A-B Fig. 3. Diagrama de fases Fe-C 


